
Peddigrohr wird aus der Rattanpalme Gattung
Calamus gewonnen. Die Pflanze wächst in
fernöstlichen Ländern mit rasender
Geschwindigkeit. Aus der Schale wird
Stuhlflechtrohr und aus dem Mark das
Peddigrohr gewonnen. Das Material ist nachhaltig
und langlebig.

Erklärung der Qualitätsstufen

Traditionell wird anhand der Farbe mit dem das
Peddigrohr geschnürt wird die Qualität
unterschieden.

 

Schwarzband - unterste Qualitätsstufe
Wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts für nicht
sichtbare Bereiche (z.B. Möbelbau) verwendet.
Aktuell nicht mehr erhältlich.

Rotband - Standard Qualitätsstufe
Ausgewogene Qualität - wenige leichte
dunkle/rötliche Stellen, leicht fasrig, einige wenige
brüchige Stellen. Rotband Qualität hat sich nahezu
der Blauband Qualität angenähert.

Blauband - Hohe Qualitätsstufe
Farbe ausschließlich natur hell, nahezu faserfrei,
kaum Bruchstellen durch gesonderte Sortierung

Goldband - Premium Qualitätsstufe
höchste Qualitätsstufe durch aufwendige
Sortierung. Lediglich Stuhlflechtrohr und Gewebe
ist in dieser Qualitätsstufe erhältlich

Erklärung der Stärken

Der Durchmesser des Peddigrohr
wurde früher nicht in Millimetern,
sondern "Stärkennummern" angegeben.
Ab Stärkenummer 14 wird es
als "Stangenpeddig" bezeichnet.
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